SITUATION TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE

Filière : Métiers du bâtiment

Thème : Étude de la prise d’un béton et de sa résistance à court et moyen terme.
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Prise rapide
le VICALPES est réglé lors de sa fabrication avec un temps de début de prise de :

30 minutes & 20°C pour un béton dosé a 550 kg/m3
40 minutes & 20°C pour un béton dosé & 400 kg/m3

Le temps de début de prise varie en fonction de la
température du béton et du dosage en ciment :

il raccourcit avec 'élévation de la température du béton
ou I'augmentation du dosage en ciment

il s'allonge avec la baisse de la température du béton
ou la baisse du dosage en ciment

! le graphique ci-contre précise ces variations
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Notions accessibles en mathématiques et en sciences :
- étude de représentations graphiques,

- lecture de courbes, repérage,

- comparaison de nombres,

- propriétés du béton,

- masses volumiques,

- températures,…

Étude de la prise d’un béton et de sa résistance à court et moyen terme.

Quelques exemples d’exploitations faisant intervenir les capacités analyser, réaliser et  rendre compte : 

1 Étude du temps de prise 
[image: image4.png]Résistance a court et moyen terme

Dés la fin de prise, le durcissement démarre pour présenter rapidement des résistances élevées :
Sur un béton de VICALPES dosé & 550 kg / m?, les résistances & 3 heures sont équivalentes & celles
d'un béton courant & un jour ; & 28 jours, les résistances sont supérieures & 30 MPa.
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( En utilisant toutes les informations du document, retrouvez la courbe correspondant au dosage de 400 kg/m3.

( Pour les deux bétons étudiés, que pouvez-vous dire de l’influence de la température sur le temps de prise ? 

( Quelle est l’influence du dosage en béton sur le temps de prise ?

( À 25°C, déterminez graphiquement le temps de prise pour chaque béton.

( Déterminez graphiquement la température correspondant à un temps de prise de 2 h, pour chaque béton.

( Faites une phrase donnant la signification de « 550 kg/m3 ».

( Quel béton choisir, si des travaux minutieux et longs s’effectuent en été (température supérieure à 20°C) ? Faites une proposition et justifiez votre choix.  

( Ces courbes ressemblent-elles à un modèle mathématique que vous connaissez ?

2 Analyse de la résistance à court et moyen terme.
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( Décrivez l’évolution de la résistance en fonction du temps.

( Classez les différents ciments du moins résistant au plus résistant, 5 h après la fin de prise.  

( Classez les différents ciments du moins résistant au plus résistant après 28 jours de durcissement.

( L’unité de la résistance à la compression est le MPa ? Quelle est cette unité ? À quelle grandeur physique est-elle associée ?

( Si lors des travaux, la réalisation doit être rapide, environ une semaine (contrainte de planning), quel ciment conseilleriez-vous ? Quel est celui que vous déconseilleriez ? Justifiez vos choix.

( Ces courbes vous paraissent-elles un bon argument d’achat des produits Vicat ? Justifiez.

3 Synthèse

( Après avoir étudié les deux graphiques, quel béton conseilleriez vous entre le Vicalpes 550 kg/m3  et le Vicalpes 400 kg/m3 ? Justifiez votre réponse.

( Si un maçon choisit d’acheter du ciment courant, lui diriez-vous qu’il a raison ou tord ?

( Citez d’autres facteurs pouvant intervenir dans le choix du béton.

Présentez oralement la synthèse en argumentant.
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